
8. 성적서 용도 : 품질관리용

시험 항목 단위 KS기준 결과치 판정 시험 방법 합부판정

인장강도
TS

N/mm² 410 이상 549 적합

항복강도
YP

N/mm² 275 이상 433 적합

연신율
EL

% 23 이상 28 적합

탄소
C

0.25 이하 0.18 적합

실리콘
Si

- 0.05 적합

망간
Mn

- 0.8 적합

인
P

0.040 이하 0.01 적합

황
S

0.040 이하 0.004 적합

시 험 성 과 대 비 표

5. 완료 일자 : 2026년 03월 03일

* 시험결과 

합격

1. 제품명 : 일반 구조용 각형강관(KS D 3568 SRT275)
2. 업체명 : 한국강재(주)

4. 접수 일자 : 2026년 02월 11일

KS B 0802 : 2003

KS D 1652 : 2022%

3. 시험기관 : KTR 한국화학융합시험연구원

6. 성적서 번호 : TAK-2026-025558
7. 시료명 : 일반 구조용 각형강관(KS D 3568 SRT275)
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